塑料零件水分测试

测试型号：QL-100A

测试温度：105℃

测试条件：定时10分钟

不规则塑料零件在水分测试中使用自动模式不容易彻底烘干，为了使测试结果更加准确，这次测试使用定时模式，定时10分钟，足以烘干零件中的水分，得到准确结果。

未泡水部分

[image: image1.jpg]



	
	初始重量（g）
	测试温度（℃）
	测试时间（min）
	水分含量（%）

	第一次
	9.5366
	105
	10
	0.532

	第二次
	10.4635
	105
	10
	0.563


泡水部分
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	初始重量（g）
	测试温度（℃）
	测试时间（min）
	水分含量（%）

	第一次
	10.3727
	105
	10
	2.029

	第二次
	10.2055
	105
	10
	2.178


